48.150.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 48.150.2008

Tanimi Saha betonu ve beton yollarda genlesme derzi yapiimasi
Birimi m
Kurum Milli Savunma Bakanligi
Fasikul
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2024 209,06 0,00 0,00
2023-2 136,99 0,00 0,00
2023-1 103,59 0,00 0,00
2022-3 81,31 0,00 0,00
2022-2 76,75 0,00 0,00
20221 58,24 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Beton yollarda 30-50 m aralikta, saha betonlarinda her iki istikamette 30-50 m aralikta, 20 mm genisliginde
derz teskil etmek igin 48 saat suda bekletilmis 20x150 mm ebadindaki kavak kerestesinin konulmasi ve
Uzerine 20x50 mm ebadindaki kavak kerestenin mastar ¢cekmek icin gegici olarak eklenmesi, daha
sonra bos gozlere beton dékilerek prizini aldiktan sonra 20x50 mm'lik parganin sokilmesi, beton
kenarlarinin mala ile pahlanmasi ve derzin igine uygun gapli polietilen fitilin sikica yerlestiriimesinden
sonra uzerine UV dayanimli poliiretan esasli mastik ile doldurulmasi i¢in gerekli her turli malzeme ve
zayiatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yikleme, yatay ve disey tasimalar, bosaltma,
yuklenici kari ve genel giderler dahil 1 m fiyatidir.

Olgl: Proje Gzerinden uygulama yapilan genlesme derzi uzunlugu hesaplanir. Not:

1) Derz derinligi beton kaliniginin 1/3 ile 1/4 ' arasinda olmalidir.

2) Derz genigliginden % 30 daha fazla ¢apli derz dolgu fitili segilir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi

Miktar

Malzeme

(uygun caph derz dolgufitili karsihgr)

iscilik

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




