V.1870/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No V.1870/002

Tanimi %100 Yerli Yin, 14-16 Mm Ylksekliginde, 4500 Gr/M2 Hali Kaplamasi Yapilmasi

Birimi m?
Kurum Vakiflar Genel Mudurligu
Fasikul
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2024 1267,81 0,00 0,00
2023-2 920,31 0,00 0,00
2023-1 815,63 0,00 0,00
2022-3 601,04 0,00 0,00
2022-2 590,79 0,00 0,00
2022-1 492,35 0,00 0,00
2021 313,90 0,00 0,00
2020 275,45 0,00 0,00
2019 250,33 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Mevcut ahsap déseme ylzeylerinin Gzerinin temizlenmesi, varsa givi baglarinin tamemen ahsaba
gbmilmesi, yin hali malzemesinin kege Uzerine serilerek yapistiriimasi, ek yerlerinin diizgiin ve itinali olarak
birlestirilmesi, her tlrli malzeme ve zaiyatl, is yerinde yikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, isgilik,
arag ve gireg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1m2 fiyati.

OLCU: Kaplama yapilan alanlarin m2 yiizeyi seklinde hesaplanir. Kaplama yapilan kavisli yiizeyler en yakin
geometrik forma gdre hesaplanir. Kaplama yapilan alanda yer alan minber, kolon, sutun, korkuluk vb. gibi
elemanlar 6lgiden minha edilmez.

NOT:Zayiatin % 5'den fazla olmasi durumunda, idarece tutulan gerekgeli degerlendirme raporu ve ¢izim ile
zayiatin fazla kismi yiikleniciye 6denir. GENEL OZELLIKLERI: %100 yiin olmalidir (Sentetik karigimlar
olmamalidir).Halinin toplam m2 agirigi en az 4,50 kg olmalidir. Halinin toplam yiksekligi 13 mm ile 17 mm
arasinda olmalidir.Tarak adedi en az 300/metre olmalidirAtki adedi en az 500/metre olmalidir.m2 de en az
345.600 ilmek sayisi olmalidir. Isik hasligi Agik renklerde en az 3-4 arasi olmalidir (krem,acik sari) Orta
renklerde en az 4-5 arasi olmalidir (mavi,yesil vb.) Koyu renklerde en az 5-6 arasi olmalidir(bordo,larcivert).
Sartme hasligl en az 3 olmalidir. Yikama hashgi en az 3 olmalidir. Alev almazlik sertifikasi olmaldir. Glve
yemeziik sertifikasi olmalidir. YUn halida koku olmamasi igin;canl kirkim yapilmis yapak yininden imal
edilen iplikten dokunmus olmali ve ¢ok iyi yikanmig olmalidir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme:
%100 Yerli Yin, 14-16 Mm

04.V54/002 Yiksekliginde, 4500 Gr/M2 Hali m? 1,050000
Kaplamasi

04.V54/02 Hali alti kege 1200g/m? m? 1,000000
iscilik:

01.V05 Mutehassis usta yardimcilari Saat 0,250000

01.v06/01 Restorasyon diz isgi Saat 0,750000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




